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ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Forma dei provini sottoposti a prova:

Provinocubico ~ 70+5(mm) [ X |  Provinocilindiico  70+5(mm) [ |
50¢5(mm) [ | s05mm) [ |

|Media delle resitenze | [Mpa] | | : 59,7

Note:

Il carico & stato applicato perpendicolarmente a piani di anisotropia

| risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova




